
- Tutte le saldature dovranno essere eseguite secondo quanto indicato in uni en iso 4036 : 2001;

- i cordoni d'angolo che uniscono due laminati di spessore t1 e t2 (t1>t2) devono avere il lato b soddisfacente le

condizioni di calcolo e di regola la seguente limitazione;

- i saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma uni en 287-1 : 2004;

- sono richieste caratteristiche di duttilita', snervamento, resistenza e tenacita' in zona fusa e in zona termica

alterata non inferiori a quelle del materiale di base.
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